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Rogowiec, 19.01.2015 r.





                   Załącznik nr 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tlenek cynku

1. Wymagania dotyczące tlenku cynku :

· zawartość tlenku cynku (ZnO):  
min. 99,5%

· zawartość arsenu:



do 0,0001%

· zawartość ołowiu:



do 0,1%

· zawartość żelaza:



do 0,03%

· powierzchnia właściwa:


5-12 m2/g

· białość:

                              min. 90%


2. Jakość dostawy zgodna ze specyfikacją producenta – każdorazowo należy      

    dostarczyć oryginał atestu / kartę charakterystyki.

                         3. Udzielić gwarancji jakościowej i ilościowej na okres 12 miesięcy.

                                                       4. Zapewnić rozpatrzenie reklamacji w terminie 10 dni od momentu zgłoszenia.                                           

                                                       5. Dotychczasowe, potwierdzone jakościowo źródła dostaw : UE, Chiny. 



